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Prof. Iovanov Cristina

Test de evaluare

I. încercuiţi litera care corespunde răspunsului corect din următoarele variante:
1. Temperatura de topire a cuprului este:     a) 1450°C;   b) 1803°C;    c) 1083°C.


0,5 p.
2. Temperatura de topire a staniului este:    a) 327°C;     b) 323°C;     c) 232°C.


0,5 p.
3. Aliajul anticorosiv pe bază de aluminiu este:
a)SILUMINIU;     b) DURALUMINIU;      c) ANTICORODAL.




0,5 p.

II. Completaţi spaţiile punctate:
1. Proprietăţile cuprului pot fi îmbunătăţite prin aliere cu.......




0,5 p.
2. în electrotehnică se utilizează următoarele aliaje Cu-Ni:.......




1 p.
3. Pentru turnarea cuzineţilor pe lagăre se utilizează aliajele.......




1 p.

III. Menţionaţi cel puţin patru domenii de utilizare a aliajelor neferoase:....... 

2 p.

IV. Scrieţi ce reprezintă notaţiile: CuZn38Pb2Mn2 şi CuSnl0Zn2.



3 p.

Se acordă un punct din oficiu. 
Timp de lucru: 45 minute
